








Tabelle 1: Ergebnisse im Uberblick

iLF Forschungs- und Entwicklungsgesellschaft Lacke und Farben mbH

Priifbericht Nr. 190174

Kunstharzlack

Beschichtungsbild | Uberstreichbarkeit Haftfestigkeit
Dispersionsfarbe kelfe HSTURE, . o vollsténdigg Enthaftlfng
o Unvertriglichkeit nicht moglich der Beschichtung bis
ohne Silipainter SR SilikeH
silipainter + vollstindige Enthaftung
gleichmaRig sehr gut der Beschichtung bis
Dispersionsfarbe
p zum Silikon
Dispersionslack keine Hahung, . . vollsténdige. Enthafti.fng
o B Unvertraglichkelt nicht moglich der Beschichtung bis
ohne Silipainter s Siliken
Silinainter + vollstdndige Enthaftung
y . ) " gleichmaRig sehr gut der Beschichtung bis
Dispersionslac sunvSilikon
Knstharslsch vollsténdige Enthaftung
. — gleichmaRig sehr gut der Beschichtung bis
ohne Silipainter I, —_—
silipainter + vollstandige Enthaftung
gleichmaRig sehr gut der Beschichtung bis

zum Silikon

Bild 3: Silipainter + Dispersionsfarbe
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Bild 4: Silipainter + Dispersionslack

Bild 5: Silipainter + Kunstharzlack



3 Zusammenfassende Bewertung
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Die drei verschiedenen Beschichtungsstoffe lieRen sich sehr gut auf der Silipainter-Beschichtung
applizieren. Auf den Testflachen ohne Silipainter wurde bei den Beschichtungsstoffen mit Dis-
persionsfarbe und Dispersionslack keine Haftung auf Silikon erzielt. Kunstharzlack konnte prob-
lemlos direkt auf das Silikon gestrichen werden und bendtigt kein Silipainter.

Magdeburg, 19. Februar 2019
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Dipl.-Chem. Cornelia Dreyer
Laborleiterin Anwendungstechnik
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Dipl.-Ing. (FH) Tobias Bottge
verantwortlicher Priifer

Die Priifergebnisse beziehen sich nur auf die Priifgegenstinde.
Eine auszugsweise Veroffentlichung der Ergebnisse darf nur mit Zustimmung der iLF Forschungs- und
Entwicklungsgesellschaft Lacke und Farben mbH erfolgen.
Bei dem vorliegenden Prifbericht handelt es sich um einen reduzierten Priifbericht, der nicht alle von den
verwendeten Normen geforderten Prifbedingungen enthalt.



